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COMMENTAIRES :

L'ensemble des résultats figure sur les tableaux récapitulatifs

et les graphiques annexés,

Les échantillons ont été ouverts et identifiés en présence de

Mr COSTAZ du Bureau COYNE et BELLIER qui a défini le programme

d'essai’

Fin AoGt, il a été décidé de faire un essai supplémentaire :

cisaillement consolidé lent sur l'échantillon $C2,(14.00 & 14.65).

Types de sol

- On peut distinguer trois types principaux de sol,

SOL I - des argiles vaseuses trés molles

SC2 -~ pf 4.00

SC4 - pf 3.40
pf 4.60

SOL II - des sables plus ou moins argileux

a

a
a

4.60

4.00
5.20

SOL III - une argile sableuse dure

[sct - 15.50 & 16.60| FdF

SC5 - 6.70 a 7.70

Onsm—

SOL I

1sc2 - 14.50 & 15.25 | pdF

Le sol I a un poids spécifique apparent sec de. 9 KN/m3, sauf en

SC2 ou lo vase est sobleuse.

Les indices de plasticité sont élevés 42 & 50, sauf en SC2,

toujours pour la méme raison.

Il s'agit de sols extrémement MOUS.
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La cohésion apparente est comprise entre 6.103 et 2.10° Pa.

Les .essais triaxioux du typé consol{dé ont donné des résultats
trés dispersés ce qui est compréhensible étant donné l'état du sol et

‘les faibles valeurs du déviateur des contraintes entrainant la rupture.

Si on groupe tous les essais réalisés sur l'argile molle dans
le sondage SC4, on obtient des résultats qui s'interprétent bien

(voir ci-aprés graphique A et B)

ST EB cu =110 x
| C cv = 0,25 bar ou 2,510% Pa
J/ | ' . N
Y’ |
= 249 x
) c' =0'/
soL IT | L

11 s'agit de sols trés compacts Y d 19 KN/m3

Plus ou moins argileux IP = 20 et 7,6

Les caroctéristiaues apparentesse traduisent par @ .

- Un angle de frottement interne = Sf v = 23°

- Une cohésion Cu tres voriob}e selon la teneur en argile
scl Cu = 1,1.10° Pa  ~ 47 4

SC5 Cu

0,15.10° Pa ~ ~ o5 o

L'essai triaxial consolidé avec mesure de pression interstitielle
n'a pu étre interpreté avec précision en raison de la dispersion des
résultats (fig. 9), on ne peut que donner une fourchette des valeurs
! [} :

~extrémes du couple - C.

cer /i




Ces valeurs extrémes sont :
(& 5
{1 = 17° avec C' = 0,7.107 Pa
/
P/ - 300 avec ¢t = 0,2.10° Pa

SOL III

L'argile sableuse est caractérisée par une consistance dure

et des coractéristiques mécaniques apparentes élevées,

-

42; = 15°
, 5
Cu = 1,55 107 Pa
Les caractéristiques & long terme ont été mesurées a

l'oide d'un cisaillement consolidé lent (vitesse de cisaillement
2 u/minute —graphique 11 Bis).

on a obtenu ﬂ0’=18°
¢' =0,4.10° Pa

‘Le graphique n® 26 montre que l'argile sableuse dure du.

 sondage SC2 présente un potentiel de gonflement marqué.

Le Chef de la Division , Le Chef du Service
"Essais et Etudes” "Sols et Fondations"




TABLEAU

’

I
Dossier:  BARRAGE DE RESULTATS DES ESSAIS )
DIAMA i
Repéere du sondage SC1 SC2 SC2 sC4
P 9 (¢) : (cv) (e
e —14.90 — 3.40 ~14.00 -7.50
Repere de 1échantillon -15.9 — 4.00 —14.65 ~ 8.10
15,50 ~—1 4.00 14,50 “13.40 7
Profondeur de prélevement /1/6.60 .60 /,54 _—4.00
Description Sable haut | bas o haut bas
argileux [able | vase argile argile orgilL
Nature 1 -
jaune. gris | grise | sableuse brune | gris
Couleur modules de: et | noire bariolée molle | noire
gres noir flits de
Consistance
partie hautey trés bable
Inclusions remaniée vaseuxi fin 1 dure molle
' tres molle £ e
Caractéristiques physiques '
Teneur en eau naturelle W 7% 13,1 34,- 21,3 . . 72,5
Poids spécifique gpparent humide ¥ KN/m3 22, - 18,6 20,5 | 15,7
. K : '
Doids spécifique sppsrent sec N/z?g 19,4 13,9 16,9 9,1
. KN/ 5 '
Poids specifigue des grsins * N/Xss 26,7 27, - 26,7
RO B e, SRR S 3,5 > 54,5
Cu 10”7 Pe (scissometre i 0,07 0,2
Limites d'Atterberg WLk 35, - 28,4 59,4 75,-
WP% 15, 16,3 20,7 - 24,5
1P 20,- 12,1 38,7 50,5
Granulométrie - Sédimentométrif  Graph. | braph? Graph. 3 Graph. 4
Caractéristiques _mécaniques
Resislance au cisaillement ceciif..gne
‘non consolidé rapice { Graph, 7
Frotiement inferne P(degres) 23° 150
Cohésion 10° Pa C (bsrs) 1,1 1,55
Reésistonce d la compression Rc(&ars) ' .
L g0 |,
consolidé lent C' = 0,4. 19’ Pa
Compressibilité _ Perméabilite | GR 21+ & 25 16R 26 & 28 |GR 29
et consolidation ’

a 32




TABLEAU

0,7 10,2

I BIS
Repére du sondage 5S¢ SC2 sc2 SC4
Repére de 1'échantillon ~ 14,90 -~ 3.40 14.00 — 7.50
COTE I G N - 15.90 - 4,00 ~14.65 -8.10
15,50 4.00 14,50 -] 3.40
Profondeur de prélévement 16.60 4.60 15.25 4.00
Caractéristiques mécaniques
(SUITE)
Triaxial
Résistance au cisaillement
non consolidé non drainé
q U U en degré 0. 0.
C uvuenl0? pa (bar) 0.1 \ 0.2
Trioxial
Résistance au cisaillement
 consolidé non drainé
?lc u en degré 150 110
Ccuenlld Pa (bar) 0,75 0.3
Triaxial |
Résistance au cisaillement
consolidé non drainé avec Fourchette
mesure de Pi de &
Y’ en degré 170 300 24°
C'.en 10 9 Pa (bar) pyec |avec 0.




TABLLAU II

Dossier: BARRAGE DE RESULTATS DES ESSAIS
DIAMA
Repére du sondage S Cl4 . s cls
et
Repére de l“échantillon -~ 8.F0 - 11.30
=~9.3%0 ~ 12.30
Profondeur de prélévement 4.60 = on . 6.70 L
5.20 1 7.70
Description Haut bas haut bas
argile argile sable sable
Nature » , jaune et grig limoneux
c brune pariclée léegérement joune et
ouleur gris limoneux gris avec
. et avec quelqueg modules
Consislance molle blanc cailiots gré- de grés
. molle seux assez
Inclusions compacts
- Caractéristiques physiques
Teneur en esu naturelle W % 58.0 15.0
Poids spécifique spparent humide § QN/n3 15.7 21.4
\
Poids spécifique gppsrent sec §d YN/m3 9.3 "18.6
Poids specifigue des grains ~ ¥s HN/n3 27.1
Teneur en esu de salurstion Ws
RP
Cu 10 3 Pa (bar)
Limites d'Atterberg WL 62.2 24.4
WP% 20.2 18.8
A _ 42.0 7.5
‘Analyse granulometrique sédientometrie -|Grapn. 5 Gragn., 6
Caractéeristiques _mécaniques |
Resistance qu cisaillemeni rectiljgne
non consolidé rapide
Frotiemnent inferne - ¥(degreés) 23°
Cohésion '10,5 Pa C(bars) 0.15
Résistance & la compression Rc(bars)
Compressibilité _. Perméabilite GR 33 & 36




TABLEAU * II  BIS

"“VRepére du sondage

: sc4’ _ SC5
"1 Repére de l'échantillon -. 8.70 . " - 11.30
COTE o = 9.3C ‘ -~ 12.20
Profondeur de pfélévement 4,50 6.70 e

5.20 _——  7.70

Caractéristigues mécaniques
(SUITE)

Triaxial

Résistance au cisaillement

non consolidé non drainé

L{ U u en degré | 0.
Cuu enl0? Pa (bar) 0.06
Triaxial

Résistance au cisaillement

consolidé non drainé

c u en degré Tie
CcuenlO 5 pa (bar) 0.2
Trioxial '

Résistance au cisaillement
consolidé non drainé

pyéc mesure de Pi »
‘' en degré 230 & 330
C' en 10 ° Pa (bar) | 0.
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Dossier:

HEREEER

C.EBLE | Barrage de DIAMA
ESSAlI DE CISAILLEMENT Sondage : SC4
Echantillon : Argile gris noir
TRIAXIAL Profondeur :3.40 /4,00m et 4.60/5,20m
Regroupement des cercles de contraintes totales |
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ESSAI

» *
Dossier:76/848_6.170

DE CISAILLEMENT

Barrage _de DIAMA

Sondage : SC4
Echantillen : Argile gris poir_-

TRIAXIAL Profondeur : 3, 40_/4 00m et 4 60/5,20m
‘ Regroupemént des cercles de contraintes effectues
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C.E.BTP Dossier _76 /848_.6 170 Barrage _de DIAMA _____
' ' Sondage : SC1
ANALYSE _ GRANULOMETRIQUE Echantillon:__Sable argileux_ jaune
Protondeur :__,3,5_*5,0[16.6 0Om
Tamisage Sédimentation
CAILLOUX GRAVIER SABLE - SILT

“ARGILE
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C.EBTP Dossier _16/.848.6-170_____ Barrage de DIAMA
' Sondage:. . . SC2
ANALYSE GRANULOMETRIQUE Echantillon:___VYase , sableuse
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Tamisage ' Séedimentation
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C.EBTP Dossier 76./848-6_170_|g i noe de DIAMA -
‘ - Sondage:._____ . SC&4
ANALYSE GRANULOMETRIQUE Echantillon:__Argile. gris-noir_.___ _
Protondeur:__3,40/4.00m
Tamisage Sedimentation |
CAILLOUX GRAVIER SABLE - SILT ARGILE
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C.E.BT.P Dossier: .76 / 57170_ Barra g,e_,de, DIAMA

ESSAl DE  CISAILLEMENT Sondage : _S.C 1
Echantillon : .
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C.E.B.I.P

- Dossier:_ 75 /848_6.170

ESSAI DE CISAILLEMENT

__ Barrage de DIAMA
Sondage :_SC1 '

Echantilion :_sable argileux

4216«

TRIAXIAL Profondeur : 15.50m. / 16,60m
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C.E.B.T.RP.

Dossier:76./848.6.170

DE CISAILLEMENT
TRIAXIAL

Barrage de DIAMA.

Sondage :_SC1

Echantillon:_sable argileux

Profondeur :_15.50m / 16.60m

Consolidé non draind avec mesure de U

Cercles de Contraintes effectives
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CEBTP Dossier n® 76/848-6-170.
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C.E.BT.P : : Dossier: 76 /8686 170 _

ESSAl DE CISAILLEMENT
TRIAXIAL

Barrage de DIAMA

Sondage :

Echantillon:_vase sableuse

Profondeur :_4,00m _/ 4,50 m

Non cionf_solidé non drginé
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EBIFP Dossier 7678486170 ] '
¢EBILR osstet __Barrage de DIAMA
ESSAI DE CISAILLEMENT Sondage : SsCcC2
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CEBIP Dossier : 16/84L8-6-170_ . — _/
_ ___Barrage de DIAMA
ESSAI DE CISAILLEMENT Soncage : S C 2
Echantillon:_
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Non Consolidé Rapide |
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CEBTE Dossier - 16/848- 6170

ESSAl DE CISAILLEMENT

____Barrage de DIAMA_

Sondage :_SC4

Echantillon :argile gris noire

TRIAXIAL Profondeur : 340m /[ 400m
'on consolidé . non drainé
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C.E.BT.F Dossier: 76 /848.6.170 Barrage de . Dkl AMA
ESSAl DE CISAILLEMENT Sondage :_S C4
Echantillon:_argile gris_noire molle
TRIAXIAL Profondeur :__ 3,40 m /4 00 m
(_Zonsc?li]d% ?oIanr iné _avec re de U Cercles de Contraintes totales I
= .
'—-‘é P =-11°
s C.,=9,310°Pg
| |& '
13
BN
e
L 1<
15
18
T
| "1 B "N ,
| ”’ \
T | . AN
| / , N
, N ) d DN ITRI/ \
—1 \ V4 /) h _ CONTRAINTES PRINCIPALES (en10%P) |
[ | T [T T 1T]

1 2 3 A 5 6 7 8 224

H1 .u anbiydosg




.E.BT.P ' ler: 76/848.6 170
C.EB.IP  Dossier Barragede DIAMA
ESSA! DE CISAILLEMENT Sondage - S C 4 -
Echantillon:_argile gris npoire molle
TRIAXIAL Profondeur :_3.40m / 4.00m
Consolidé non_draginé avec mesure de U Cercles de Contrgintes effectives.
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01 -03 en 103 Pa

Uen 105 Pa

D ge ) o o Graphique n* 1
_Barrage de DIAMA CEBTP Dossier n°76/848-6470_

Sondage ._SCh4___ . IESSAl TRIAXIAL Consolidé non drainé

Profondeur 3,40m/400m_ .. lavec mesure de la Pression Interstitielle
Nature argile gris noire tres melle ~
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CEBIP

ESSAI

Dossler:_76/848-8.170
DE CISAILLEMENT

___ Barraoge de DIAMA

Sondage :._SC4

Echantillon : argi

22.!{\2(5

TRIAXIAL Profondeur :_4.60m / 5,20m
Non consolidé non drainé
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C.E.BT.P

ESSAI|

Dossier: 76/ 848-6-170
DE CISAILLEMENT

TRIAXIAL

Barrage de DIAMA

Sondage ;S Ch&

Echantillon:_argile trés molle

Profondeur :_4,60m / 5,20 m

Consolidé non_drdiné agvec_mesure de U Cercles de Contraintes totales
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C.E.BTP

Dossier: 16/848-6-170

'ESSAI ~ DE  CISAILLEMENT

_Barrage de DIAMA -
Sondage : S C4 |
Echantillon:_argile tres molle
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TRIAXIAL Profondeur :_4 60m / 5,20m
Consolidation noln ldra'mé avec mesure de U Cercles de Contraintes effectives.
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LGrapnique n™ 2()

Barrage de. DIAMA ’ CEBTP Doss'er n® 76/848-6-170___._

Sondage .SC4 _|ESSAI TRIAXIAL Consolidé non drainé

Profondeur _4,60.m [5, 20m avec mesure de la Pression Interstitielle
Nature nrgll.e tres molle |7
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03 -03 en 10°Pag

Uen 10° Pa
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CEBIP | Dossier: 1678486170 .
=B | oo ~|.. Barrage de DIAMA _ —
ESSAlI DE CISAILLEMENT | Sondage : _SCH |
Echantillon : _
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Graphique n*22

CEBIR

ESSAI

Dossier n*76/848-6-170" .

DE COMPRESSIBILITE
PERMEABILITE

Sondage :

. Barrage de DIAMA .

SC1

Echantillon :

Bas

Profondeur :

15,50.m - 16,50 m
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GRAPHILUE  n*23
CE.B.T.P. Dossier n°76/848.6.170) : ;
VITESSE DE CONSOLIDATION [gomoorcagede DIAMA.
= Sondage 5C1
Echantilion Bas
MESURE DU COEFFICIENT Cy. |Gehentilon ' Bas — .
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Vo GRAPHIQUE _ n* 2/,

1

Déformations en mm

CE.B.T.P. . Dossier n°76/848.6.170
——.Barrage de DIAMA ==
VITESSE DE CONSOLIDATION  [semanca %2585
Echantillon : __Bas
: .
MESURE DU COLFFICIENT CV Profondeur 15,50 m - 16501n
SECONDES MINUTES
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GRAPHIQUE _ n* 25

Déformations en mm

C.E.B.T.P. Dossier n°76/048.6.170
VITESSE DE CONSOLIDATION s barrage de DIAMA
: Sondage ;__ S C1
Echantillon : Bas .
I :
MESURE DU COEFFICIENT Cy |Sehantilon:—RBos——0 —
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GRAPHIQUE  n°* 26

Défomatidns en mm

CEBT.P. Doessier n76/846.6.170 B e de DIAMA
VITESSE DE CONSOLIDATION g;,’,,‘da;,“mg, S 1
Echantilion : Bas
MESURE DU COEFFICIENT Cv  |profondeor o 15805 - 1550 m
SECONDES : WINGTES ‘
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Graphique n*27

CEBIP Dossier n*.16/848-6170_ Barrage de DIAMA
ESSAl DE COMPRESSIBILITE (Sondage: SC 2 —
Echantillon : Ras_
PERMEABILITE Profondeur:.__1650m - 152%m |
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GRAPHIQUE  n* 28

[CEBTP. Dossiar n°76/848.6.10]
) - Barrage de DIAMA
VITESSE DE CONSOL!DATION Sondage : SC2 .
Echantillon : Bas
MESURE DJ COEFFICIENT CV Profondeur : ]4 EO_m -15.25m
6 1 1520 ms%oe:mm 130 240 360 ; 15 20 30 40 80 ”&S“’&s 300 $00 10001500 3000 3000 1000015&!» 30000 50000 100000
T T
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GRAPHIQUE  n"29Q

Déformations en mm

C.E.B.T.P. Gossier n°76/848.6. )
VITESSE DE CONSOLIDATION  |gomg200r 098 le _DIAMA
Sondage : SC2
Echantillon : Bas
MESURE DU COEFFICIENT Cy Profondeur ;- 14,50m = 15,25m_
SECONCES Lo - MINUTES
10 15 20 30 45 60 90120 180240 260 15 20 304050 100 150 300 500 10001500 3000 5000 1070015000 _ 30000 SO0Z0 100000
RESULTATS
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GRAPHIQUE  n*3]

Déformations en mm

CE.BY.P. Dossler n°E/848.6.170 .
. Barrage de GIAMA
VITESSE DE CONSOLIDATION l5ondage - SC4
Echantillon ;____Bgs
MESURE DU COEFFICIENT Cy |perm o i~ a0
SEZCONDES MINUTES
8013 zo__;g__g'_gg__§1 10 20 300 18 20 2040 % 150 300 300 100(31500 3000 S000 10000 15000
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Pression en bars 1 ¥=20,8
Epsisssur echeniliion mm ‘tHx
Tempa en secondes o 390"
Cooifiet e idat .Cm%:c'gsmIo
1400
g
N
™
Q
N\,
\\
N
1,500 .
N
\
\\\
NN
1,600 MY
N
] ~N
\\\] -
\ ~ L)
N T~
M 1\
"L\“"Q\
-
1,700 ] ~ -y
] -
T_HJF_ 1L L 4. ﬂ‘%'L
d-4 4 UL
|
| : -
f: & O
56 10 1520 30 545503%0%%1.0 180250 J6C 1520 30 4D &4]30175508 !’ tsooTe:f;gogsm 10000 '




Déformations en mm

4 GRAPHIQUE _ n* 32
CEBT.P. Dossier r°76/848.6.170 L
VITESSE DE CONSOLIDATION s—Barrage de DIAMA
Sondage :___SC4
\ Echantillon : Bos
MESURE DU COEFFICIENT Cy [perentiion i—Bas—
SECONDES MINUTES
5 1015 20 ﬂ? 130180240 3 .20 2040 % 150 300 500 10001500 3000 5000 1000015000 30000 50000 100000
T ;
RESULTATS
Pression en bars :¥u1,608
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GRAPRIQUE  n°*33

Déformations en mm

CE.BT.P. Dossler n°76/848.5.170
_  Barrage _de DIAMA
VITESSE DE CONSOLIDATION  |gorgBlarrage—de '
" |Echantilion : Bas
MESURE DU COEFFICIENT Cy |Echantillen : —Bas —
SECONDES MINUTES ’
10 15 20 30 45 60 90120 180 240 380 15 20 304050 100 150 300 500 10001500 3000 5000 1000
RESULTATS
Pression en bars :¥x 3,16
i Epaisssur echantiion mm iHa
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: GRAPHIQUE n* 35

C.EBT.P. Dossier n°76/848.6370
Barrage de DIAMA =~~~
VITESSE DE CONSOLIDATION [sondage :_ scé
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MESURE DU COEFFICIENT Cy |[piremilion—— oS —
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GRAPHIOUE  n*3 6

Déformations en mm

CE.BT.P. Dossier n76/8486.170
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